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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 102313

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.49
1213432




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.104, 2.305 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.46
0.00
Na2O

Mg K
0.07
8.70
0.11
MgO

Al K
0.00
0.27
0.00
Al2O3

Si K
0.13
14.30
0.27
SiO2

K K
0.00
-0.08
0.00
K2O

Ca K
0.05
4.19
0.07
CaO

Cr K
0.01
0.40
0.01
Cr2O3

Mn K
0.00
0.04
0.00
MnO

Fe K
0.29
16.50
0.37
FeO

Ni K
-0.04
-2.01
-0.05
NiO

O
0.29
57.23



ﾄｰﾀﾙ
.79






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
ｵｰﾅｰ : Administrator
領域 分析領域 1
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101354

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.61
1214988




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.04
0.00
Na2O

Mg K
0.10
9.24
0.17
MgO

Al K
0.00
0.11
0.00
Al2O3

Si K
0.26
20.39
0.55
SiO2

K K
0.00
-0.09
0.00
K2O

Ca K
0.14
7.95
0.20
CaO

Cr K
0.00
0.15
0.01
Cr2O3

Mn K
0.00
0.15
0.00
MnO

Fe K
0.04
1.58
0.05
FeO

Ni K
0.01
0.27
0.01
NiO

O
0.43
60.29



ﾄｰﾀﾙ
.99






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
ｵｰﾅｰ : Administrator
領域 分析領域 1
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99746

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.63
1214332




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.05
0.00
Na2O

Mg K
0.11
9.85
0.18
MgO

Al K
0.00
-0.18
0.00
Al2O3

Si K
0.27
21.30
0.58
SiO2

K K
0.00
0.00
0.00
K2O

Ca K
0.14
7.79
0.20
CaO

Cr K
-0.02
-0.70
-0.02
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.81
-0.03
MnO

Fe K
0.02
0.71
0.02
FeO

Ni K
0.04
1.57
0.05
NiO

O
0.44
60.42



ﾄｰﾀﾙ
.99






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
ｵｰﾅｰ : Administrator
領域 分析領域 1
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 98895

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.64
1215556




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.05
0.00
Na2O

Mg K
0.10
9.51
0.17
MgO

Al K
0.00
0.16
0.00
Al2O3

Si K
0.28
22.10
0.59
SiO2

K K
0.00
-0.24
-0.01
K2O

Ca K
0.14
7.98
0.20
CaO

Cr K
0.02
0.76
0.03
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.58
-0.02
MnO

Fe K
0.03
1.19
0.04
FeO

Ni K
-0.06
-2.26
-0.08
NiO

O
0.44
61.33



ﾄｰﾀﾙ
.93






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
ｵｰﾅｰ : Administrator
領域 分析領域 1
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100003

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.63
1211960




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.119 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.37
0.00
Na2O

Mg K
0.10
9.84
0.16
MgO

Al K
0.00
0.15
0.00
Al2O3

Si K
0.23
20.13
0.48
SiO2

K K
0.00
-0.06
0.00
K2O

Ca K
0.15
9.44
0.21
CaO

Cr K
0.00
-0.08
0.00
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.59
-0.02
MnO

Fe K
0.03
1.48
0.04
FeO

Ni K
0.00
-0.12
0.00
NiO

O
0.39
60.19



ﾄｰﾀﾙ
.87






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
ｵｰﾅｰ : Administrator
領域 分析領域 1
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100354

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.59
1211205




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.091 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.24
0.00
Na2O

Mg K
0.13
11.79
0.22
MgO

Al K
0.00
0.17
0.00
Al2O3

Si K
0.24
18.87
0.51
SiO2

K K
0.00
-0.22
0.00
K2O

Ca K
0.13
7.10
0.18
CaO

Cr K
0.00
-0.03
0.00
Cr2O3

Mn K
0.01
0.37
0.01
MnO

Fe K
0.06
2.47
0.08
FeO

Ni K
-0.01
-0.23
-0.01
NiO

O
0.43
59.46



ﾄｰﾀﾙ
1.00






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99300

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.72
1210784




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.317 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.21
0.00
Na2O

Mg K
0.07
6.51
0.11
MgO

Al K
0.00
0.38
0.01
Al2O3

Si K
0.14
12.37
0.31
SiO2

K K
0.00
-0.06
0.00
K2O

Ca K
0.07
4.18
0.10
CaO

Cr K
0.00
-0.04
0.00
Cr2O3

Mn K
0.01
0.25
0.01
MnO

Fe K
0.41
17.80
0.53
FeO

Ni K
0.05
2.17
0.07
NiO

O
0.37
56.23



ﾄｰﾀﾙ
1.12






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
ｵｰﾅｰ : Administrator
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99427

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.61
1210829




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.075, 2.315 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.05
0.00
Na2O

Mg K
0.10
8.19
0.17
MgO

Al K
0.00
-0.10
0.00
Al2O3

Si K
0.23
16.41
0.50
SiO2

K K
0.00
0.18
0.00
K2O

Ca K
0.11
5.58
0.16
CaO

Cr K
0.01
0.31
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.73
-0.03
MnO

Fe K
0.28
9.92
0.36
FeO

Ni K
0.06
1.99
0.08
NiO

O
0.47
58.20



ﾄｰﾀﾙ
1.25
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 98929

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.58
1210262




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.31
0.00
Na2O

Mg K
0.11
11.28
0.19
MgO

Al K
0.00
0.25
0.01
Al2O3

Si K
0.24
20.07
0.50
SiO2

K K
0.00
-0.20
0.00
K2O

Ca K
0.09
5.30
0.12
CaO

Cr K
0.01
0.38
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.74
-0.02
MnO

Fe K
0.08
3.24
0.10
FeO

Ni K
0.01
0.41
0.01
NiO

O
0.40
60.32



ﾄｰﾀﾙ
.92
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101012

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.72
1208959




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.02
0.00
Na2O

Mg K
0.14
12.57
0.23
MgO

Al K
0.00
-0.16
0.00
Al2O3

Si K
0.24
18.99
0.52
SiO2

K K
0.00
-0.05
0.00
K2O

Ca K
0.08
4.12
0.11
CaO

Cr K
-0.01
-0.29
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.03
1.13
0.04
MnO

Fe K
0.13
5.06
0.17
FeO

Ni K
-0.02
-0.79
-0.03
NiO

O
0.43
59.39



ﾄｰﾀﾙ
1.02
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 71.8 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 60642

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.68
724765




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.38
0.00
Na2O

Mg K
0.11
12.10
0.18
MgO

Al K
0.00
-0.34
-0.01
Al2O3

Si K
0.20
19.61
0.43
SiO2

K K
0.00
-0.09
0.00
K2O

Ca K
0.07
4.98
0.10
CaO

Cr K
0.02
0.91
0.03
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.49
-0.01
MnO

Fe K
0.10
4.72
0.12
FeO

Ni K
-0.04
-1.65
-0.05
NiO

O
0.35
59.87



ﾄｰﾀﾙ
.81
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101766

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.74
1210431




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.40
0.01
Na2O

Mg K
0.10
9.54
0.16
MgO

Al K
0.00
0.30
0.01
Al2O3

Si K
0.27
22.72
0.58
SiO2

K K
0.00
0.19
0.00
K2O

Ca K
0.13
7.70
0.18
CaO

Cr K
0.01
0.28
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.23
-0.01
MnO

Fe K
0.00
0.15
0.00
FeO

Ni K
-0.06
-2.40
-0.08
NiO

O
0.42
61.36



ﾄｰﾀﾙ
.88
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100331

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.66
1209699




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.090 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.31
0.00
Na2O

Mg K
0.10
9.06
0.16
MgO

Al K
0.00
-0.18
0.00
Al2O3

Si K
0.26
20.68
0.56
SiO2

K K
0.00
-0.03
0.00
K2O

Ca K
0.14
7.55
0.19
CaO

Cr K
0.01
0.21
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.72
-0.02
MnO

Fe K
0.03
1.39
0.04
FeO

Ni K
0.04
1.45
0.05
NiO

O
0.43
60.28



ﾄｰﾀﾙ
.99
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101864

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.72
1211329




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.08
0.00
Na2O

Mg K
0.11
9.61
0.18
MgO

Al K
0.00
-0.28
-0.01
Al2O3

Si K
0.28
20.90
0.59
SiO2

K K
0.00
-0.01
0.00
K2O

Ca K
0.14
7.41
0.20
CaO

Cr K
0.02
0.88
0.03
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.68
-0.02
MnO

Fe K
0.03
1.26
0.04
FeO

Ni K
0.01
0.26
0.01
NiO

O
0.46
60.58



ﾄｰﾀﾙ
1.03
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101174

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.64
1211488




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.300 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.07
0.00
Na2O

Mg K
0.11
9.28
0.19
MgO

Al K
0.00
0.22
0.01
Al2O3

Si K
0.27
19.38
0.58
SiO2

K K
0.00
-0.07
0.00
K2O

Ca K
0.14
7.18
0.20
CaO

Cr K
0.00
-0.19
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.02
0.74
0.03
MnO

Fe K
0.05
1.67
0.06
FeO

Ni K
0.06
2.12
0.08
NiO

O
0.48
59.73



ﾄｰﾀﾙ
1.13
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100369

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.69
1209749




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.27
0.00
Na2O

Mg K
0.10
9.45
0.17
MgO

Al K
0.00
-0.01
0.00
Al2O3

Si K
0.27
21.29
0.57
SiO2

K K
0.00
0.01
0.00
K2O

Ca K
0.15
8.08
0.20
CaO

Cr K
0.01
0.56
0.02
Cr2O3

Mn K
0.00
-0.08
0.00
MnO

Fe K
0.04
1.51
0.05
FeO

Ni K
-0.05
-1.79
-0.06
NiO

O
0.44
60.71



ﾄｰﾀﾙ
.96
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 83.3 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 70627

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.77
839173




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.06
0.00
Na2O

Mg K
0.11
9.18
0.17
MgO

Al K
0.00
-0.04
0.00
Al2O3

Si K
0.29
21.78
0.62
SiO2

K K
0.01
0.28
0.01
K2O

Ca K
0.16
8.42
0.22
CaO

Cr K
0.00
0.14
0.01
Cr2O3

Mn K
0.01
0.37
0.01
MnO

Fe K
0.02
0.58
0.02
FeO

Ni K
-0.04
-1.53
-0.05
NiO

O
0.46
60.86



ﾄｰﾀﾙ
1.00
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101330

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.69
1210250




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.082 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.09
0.00
Na2O

Mg K
0.13
11.42
0.21
MgO

Al K
0.00
-0.17
0.00
Al2O3

Si K
0.24
18.70
0.52
SiO2

K K
0.00
0.01
0.00
K2O

Ca K
0.11
5.77
0.15
CaO

Cr K
0.01
0.53
0.02
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.61
-0.02
MnO

Fe K
0.06
2.49
0.08
FeO

Ni K
0.06
2.35
0.08
NiO

O
0.44
59.42



ﾄｰﾀﾙ
1.04
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100603

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.68
1211661




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.316 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.16
0.00
Na2O

Mg K
0.08
7.54
0.13
MgO

Al K
0.00
-0.22
0.00
Al2O3

Si K
0.17
14.22
0.37
SiO2

K K
0.00
0.01
0.00
K2O

Ca K
0.08
4.43
0.11
CaO

Cr K
0.01
0.44
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.42
-0.01
MnO

Fe K
0.44
18.00
0.56
FeO

Ni K
-0.03
-1.30
-0.04
NiO

O
0.40
57.12



ﾄｰﾀﾙ
1.14
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101697

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.62
1211184




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.28
0.00
Na2O

Mg K
0.11
9.83
0.19
MgO

Al K
0.00
-0.09
0.00
Al2O3

Si K
0.27
20.59
0.59
SiO2

K K
0.00
-0.01
0.00
K2O

Ca K
0.13
6.68
0.18
CaO

Cr K
0.01
0.22
0.01
Cr2O3

Mn K
0.01
0.31
0.01
MnO

Fe K
0.03
1.03
0.04
FeO

Ni K
0.02
0.90
0.03
NiO

O
0.46
60.26



ﾄｰﾀﾙ
1.04
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101124

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.63
1210286




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.06
0.00
Na2O

Mg K
0.11
9.77
0.19
MgO

Al K
0.00
-0.08
0.00
Al2O3

Si K
0.27
20.49
0.58
SiO2

K K
0.00
0.04
0.00
K2O

Ca K
0.14
7.28
0.19
CaO

Cr K
0.00
-0.16
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.02
0.65
0.02
MnO

Fe K
0.00
0.08
0.00
FeO

Ni K
0.05
1.71
0.06
NiO

O
0.45
60.16



ﾄｰﾀﾙ
1.04
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101660

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.60
1210135




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.37
0.01
Na2O

Mg K
0.12
9.45
0.19
MgO

Al K
0.00
0.20
0.01
Al2O3

Si K
0.29
20.63
0.63
SiO2

K K
0.00
-0.20
0.00
K2O

Ca K
0.15
7.45
0.21
CaO

Cr K
0.00
0.04
0.00
Cr2O3

Mn K
0.01
0.36
0.01
MnO

Fe K
0.02
0.78
0.03
FeO

Ni K
0.02
0.58
0.02
NiO

O
0.49
60.33



ﾄｰﾀﾙ
1.10
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101540

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.69
1210587




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.46
0.01
Na2O

Mg K
0.12
10.24
0.20
MgO

Al K
0.00
-0.21
-0.01
Al2O3

Si K
0.27
19.89
0.57
SiO2

K K
0.00
-0.02
0.00
K2O

Ca K
0.17
8.83
0.24
CaO

Cr K
0.00
0.05
0.00
Cr2O3

Mn K
0.00
0.18
0.01
MnO

Fe K
0.02
0.71
0.02
FeO

Ni K
0.00
0.08
0.00
NiO

O
0.46
59.80



ﾄｰﾀﾙ
1.04
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101290

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.59
1210386




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.090 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.04
0.00
Na2O

Mg K
0.12
10.04
0.21
MgO

Al K
0.00
-0.04
0.00
Al2O3

Si K
0.26
18.43
0.56
SiO2

K K
0.00
-0.08
0.00
K2O

Ca K
0.14
6.69
0.19
CaO

Cr K
0.01
0.33
0.01
Cr2O3

Mn K
0.00
0.03
0.00
MnO

Fe K
0.11
3.91
0.14
FeO

Ni K
0.04
1.42
0.05
NiO

O
0.48
59.32



ﾄｰﾀﾙ
1.17
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100978

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.67
1210529




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.30
0.00
Na2O

Mg K
0.09
8.96
0.15
MgO

Al K
0.01
0.57
0.01
Al2O3

Si K
0.24
19.91
0.51
SiO2

K K
0.00
0.11
0.00
K2O

Ca K
0.10
6.11
0.15
CaO

Cr K
0.00
-0.10
0.00
Cr2O3

Mn K
0.01
0.36
0.01
MnO

Fe K
0.08
3.24
0.10
FeO

Ni K
0.01
0.55
0.02
NiO

O
0.41
59.97



ﾄｰﾀﾙ
.95
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100767

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.63
1210754




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.07
0.00
Na2O

Mg K
0.11
9.71
0.18
MgO

Al K
0.00
-0.06
0.00
Al2O3

Si K
0.26
20.28
0.56
SiO2

K K
0.00
0.09
0.00
K2O

Ca K
0.16
8.51
0.22
CaO

Cr K
-0.01
-0.30
-0.01
Cr2O3

Mn K
-0.03
-1.01
-0.03
MnO

Fe K
0.05
2.12
0.07
FeO

Ni K
0.02
0.69
0.02
NiO

O
0.44
60.05



ﾄｰﾀﾙ
1.02
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100981

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.70
1210026




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.01
0.00
Na2O

Mg K
0.11
10.01
0.19
MgO

Al K
0.00
-0.07
0.00
Al2O3

Si K
0.27
20.52
0.57
SiO2

K K
0.00
-0.15
0.00
K2O

Ca K
0.14
7.56
0.20
CaO

Cr K
-0.01
-0.41
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.01
0.40
0.01
MnO

Fe K
0.04
1.41
0.05
FeO

Ni K
0.02
0.56
0.02
NiO

O
0.45
60.18



ﾄｰﾀﾙ
1.02






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
ｵｰﾅｰ : Administrator
領域 分析領域 4

[image: IncaTemp55][image: IncaTemp54]ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101157

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.60
1209576




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.095 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.06
0.00
Na2O

Mg K
0.11
10.17
0.18
MgO

Al K
0.00
-0.12
0.00
Al2O3

Si K
0.26
20.79
0.56
SiO2

K K
0.00
-0.06
0.00
K2O

Ca K
0.13
7.22
0.18
CaO

Cr K
0.01
0.24
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.37
-0.01
MnO

Fe K
0.06
2.28
0.07
FeO

Ni K
-0.02
-0.63
-0.02
NiO

O
0.43
60.42



ﾄｰﾀﾙ
.97
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101046

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.58
1210123




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.111, 2.315 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.09
0.00
Na2O

Mg K
0.09
9.04
0.16
MgO

Al K
0.00
0.23
0.01
Al2O3

Si K
0.22
18.00
0.46
SiO2

K K
0.00
0.05
0.00
K2O

Ca K
0.12
7.01
0.17
CaO

Cr K
0.00
0.01
0.00
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.40
-0.01
MnO

Fe K
0.17
7.27
0.22
FeO

Ni K
-0.01
-0.34
-0.01
NiO

O
0.40
59.03



ﾄｰﾀﾙ
.99
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101326

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.59
1211426




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.01
0.87
0.01
Na2O

Mg K
0.10
9.03
0.17
MgO

Al K
0.01
1.05
0.02
Al2O3

Si K
0.26
19.78
0.55
SiO2

K K
0.00
-0.24
-0.01
K2O

Ca K
0.10
5.40
0.14
CaO

Cr K
0.01
0.55
0.02
Cr2O3

Mn K
0.02
0.84
0.03
MnO

Fe K
0.03
1.17
0.04
FeO

Ni K
0.04
1.44
0.05
NiO

O
0.44
60.13



ﾄｰﾀﾙ
1.02
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101026

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.59
1209272




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.098 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.00
0.00
Na2O

Mg K
0.10
9.36
0.16
MgO

Al K
0.00
-0.02
0.00
Al2O3

Si K
0.25
20.38
0.53
SiO2

K K
0.00
0.14
0.00
K2O

Ca K
0.12
7.23
0.17
CaO

Cr K
0.00
0.22
0.01
Cr2O3

Mn K
0.03
1.28
0.04
MnO

Fe K
0.01
0.61
0.02
FeO

Ni K
0.02
0.60
0.02
NiO

O
0.42
60.21



ﾄｰﾀﾙ
.95
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100786

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.61
1210502




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.108, 2.324 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.28
0.00
Na2O

Mg K
0.07
6.73
0.11
MgO

Al K
0.00
0.13
0.00
Al2O3

Si K
0.14
11.39
0.29
SiO2

K K
0.00
-0.16
0.00
K2O

Ca K
0.05
3.08
0.07
CaO

Cr K
0.00
-0.21
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.01
0.56
0.02
MnO

Fe K
0.53
22.57
0.69
FeO

Ni K
0.00
-0.02
0.00
NiO

O
0.38
55.64



ﾄｰﾀﾙ
1.18
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100316

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.59
1211038




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.315 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.02
0.00
Na2O

Mg K
0.09
8.05
0.15
MgO

Al K
0.00
0.40
0.01
Al2O3

Si K
0.20
15.54
0.43
SiO2

K K
0.00
-0.06
0.00
K2O

Ca K
0.10
5.72
0.15
CaO

Cr K
0.01
0.59
0.02
Cr2O3

Mn K
0.00
0.11
0.00
MnO

Fe K
0.25
9.75
0.32
FeO

Ni K
0.05
1.90
0.06
NiO

O
0.42
58.03



ﾄｰﾀﾙ
1.14
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101066

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.57
1210374




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.095, 2.319 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.35
0.00
Na2O

Mg K
0.10
10.36
0.17
MgO

Al K
0.00
0.12
0.00
Al2O3

Si K
0.22
19.41
0.47
SiO2

K K
0.00
0.18
0.00
K2O

Ca K
0.12
7.56
0.17
CaO

Cr K
-0.01
-0.41
-0.01
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.34
-0.01
MnO

Fe K
0.14
6.20
0.18
FeO

Ni K
-0.06
-2.41
-0.07
NiO

O
0.39
59.68



ﾄｰﾀﾙ
.90
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101043

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.61
1211293




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.075 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.16
0.00
Na2O

Mg K
0.10
9.15
0.16
MgO

Al K
0.01
0.61
0.01
Al2O3

Si K
0.27
21.24
0.57
SiO2

K K
0.00
0.21
0.00
K2O

Ca K
0.12
6.96
0.17
CaO

Cr K
0.00
0.20
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.30
-0.01
MnO

Fe K
0.04
1.60
0.05
FeO

Ni K
-0.01
-0.55
-0.02
NiO

O
0.43
60.73



ﾄｰﾀﾙ
.95
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101020

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.59
1210286




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.096, 2.318 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.01
1.12
0.02
Na2O

Mg K
0.08
7.73
0.14
MgO

Al K
0.00
0.13
0.00
Al2O3

Si K
0.18
14.71
0.38
SiO2

K K
0.00
0.23
0.00
K2O

Ca K
0.08
4.55
0.11
CaO

Cr K
-0.01
-0.48
-0.02
Cr2O3

Mn K
0.01
0.49
0.02
MnO

Fe K
0.35
14.42
0.45
FeO

Ni K
0.00
0.14
0.00
NiO

O
0.39
56.93



ﾄｰﾀﾙ
1.10
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101833

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.65
1210644




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.091 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.13
0.00
Na2O

Mg K
0.14
9.69
0.23
MgO

Al K
0.00
0.14
0.00
Al2O3

Si K
0.35
21.06
0.74
SiO2

K K
0.00
0.09
0.00
K2O

Ca K
0.17
7.34
0.24
CaO

Cr K
0.01
0.47
0.02
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.28
-0.01
MnO

Fe K
0.06
1.75
0.07
FeO

Ni K
-0.03
-1.01
-0.04
NiO

O
0.57
60.63



ﾄｰﾀﾙ
1.26
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 102556

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.59
1209973




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.108 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.30
0.00
Na2O

Mg K
0.12
10.69
0.20
MgO

Al K
0.00
-0.10
0.00
Al2O3

Si K
0.26
19.94
0.56
SiO2

K K
0.00
-0.12
0.00
K2O

Ca K
0.17
9.02
0.24
CaO

Cr K
0.00
-0.13
0.00
Cr2O3

Mn K
0.00
-0.16
-0.01
MnO

Fe K
0.07
2.84
0.10
FeO

Ni K
-0.06
-2.14
-0.08
NiO

O
0.45
59.86



ﾄｰﾀﾙ
1.01
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 102258

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.58
1213205




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.35
0.01
Na2O

Mg K
0.14
9.60
0.24
MgO

Al K
0.00
0.13
0.00
Al2O3

Si K
0.31
18.17
0.66
SiO2

K K
0.00
-0.10
0.00
K2O

Ca K
0.16
6.65
0.23
CaO

Cr K
0.00
-0.01
0.00
Cr2O3

Mn K
0.00
-0.08
0.00
MnO

Fe K
0.14
4.24
0.19
FeO

Ni K
0.07
2.02
0.09
NiO

O
0.58
59.05



ﾄｰﾀﾙ
1.41
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101226

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.65
1211163




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.075 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.19
0.00
Na2O

Mg K
0.13
10.53
0.21
MgO

Al K
0.01
0.45
0.01
Al2O3

Si K
0.30
21.35
0.63
SiO2

K K
0.00
0.05
0.00
K2O

Ca K
0.12
6.01
0.17
CaO

Cr K
0.00
-0.09
0.00
Cr2O3

Mn K
0.01
0.20
0.01
MnO

Fe K
0.03
0.91
0.03
FeO

Ni K
-0.01
-0.29
-0.01
NiO

O
0.48
60.70



ﾄｰﾀﾙ
1.05
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101167

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.56
1209487




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.075 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.01
0.41
0.01
Na2O

Mg K
0.14
10.14
0.23
MgO

Al K
0.00
-0.21
-0.01
Al2O3

Si K
0.31
20.03
0.67
SiO2

K K
0.00
0.00
0.00
K2O

Ca K
0.14
6.20
0.19
CaO

Cr K
0.01
0.38
0.02
Cr2O3

Mn K
0.02
0.74
0.03
MnO

Fe K
0.10
3.35
0.13
FeO

Ni K
-0.03
-1.00
-0.04
NiO

O
0.53
59.96



ﾄｰﾀﾙ
1.23
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101109

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.54
1212699




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.321 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.10
0.00
Na2O

Mg K
0.13
9.92
0.22
MgO

Al K
0.01
0.40
0.01
Al2O3

Si K
0.27
17.68
0.59
SiO2

K K
0.00
0.23
0.01
K2O

Ca K
0.14
6.15
0.19
CaO

Cr K
0.00
-0.08
0.00
Cr2O3

Mn K
0.00
-0.05
0.00
MnO

Fe K
0.28
8.97
0.36
FeO

Ni K
-0.07
-2.14
-0.09
NiO

O
0.52
58.84



ﾄｰﾀﾙ
1.28
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100233

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.51
1211117




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.30
0.01
Na2O

Mg K
0.12
8.60
0.20
MgO

Al K
0.00
-0.02
0.00
Al2O3

Si K
0.34
21.31
0.73
SiO2

K K
0.00
0.04
0.00
K2O

Ca K
0.17
7.43
0.24
CaO

Cr K
0.00
0.11
0.00
Cr2O3

Mn K
0.00
0.13
0.01
MnO

Fe K
0.02
0.63
0.03
FeO

Ni K
0.03
0.89
0.04
NiO

O
0.55
60.59



ﾄｰﾀﾙ
1.24
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99392

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.58
1211730




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.02
0.00
Na2O

Mg K
0.12
10.05
0.20
MgO

Al K
0.00
0.35
0.01
Al2O3

Si K
0.30
21.13
0.63
SiO2

K K
0.00
0.25
0.01
K2O

Ca K
0.17
8.30
0.23
CaO

Cr K
0.00
0.18
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.03
-1.07
-0.04
MnO

Fe K
0.05
1.80
0.06
FeO

Ni K
-0.05
-1.62
-0.06
NiO

O
0.48
60.64



ﾄｰﾀﾙ
1.06
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100157

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.58
1209942




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.17
0.00
Na2O

Mg K
0.13
9.57
0.22
MgO

Al K
0.00
0.10
0.00
Al2O3

Si K
0.30
19.08
0.64
SiO2

K K
0.00
-0.05
0.00
K2O

Ca K
0.17
7.65
0.24
CaO

Cr K
-0.01
-0.19
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.01
0.22
0.01
MnO

Fe K
0.14
4.55
0.18
FeO

Ni K
-0.02
-0.59
-0.02
NiO

O
0.53
59.49



ﾄｰﾀﾙ
1.27
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100079

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.63
1211962




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.22
0.00
Na2O

Mg K
0.13
8.78
0.21
MgO

Al K
0.00
-0.15
0.00
Al2O3

Si K
0.32
19.66
0.69
SiO2

K K
0.00
0.03
0.00
K2O

Ca K
0.18
7.59
0.25
CaO

Cr K
0.00
0.03
0.00
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.35
-0.01
MnO

Fe K
0.12
3.51
0.15
FeO

Ni K
0.03
0.94
0.04
NiO

O
0.56
59.74



ﾄｰﾀﾙ
1.33
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99471

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.51
1213150




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.31
0.01
Na2O

Mg K
0.12
9.03
0.19
MgO

Al K
0.00
0.01
0.00
Al2O3

Si K
0.31
21.35
0.67
SiO2

K K
0.00
-0.02
0.00
K2O

Ca K
0.17
8.24
0.24
CaO

Cr K
0.00
0.01
0.00
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.21
-0.01
MnO

Fe K
0.06
2.07
0.08
FeO

Ni K
-0.04
-1.39
-0.05
NiO

O
0.51
60.61



ﾄｰﾀﾙ
1.13
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99454

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.52
1210988




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.10
0.00
Na2O

Mg K
0.12
8.95
0.20
MgO

Al K
0.00
0.01
0.00
Al2O3

Si K
0.31
20.10
0.66
SiO2

K K
0.00
0.13
0.00
K2O

Ca K
0.18
8.06
0.25
CaO

Cr K
-0.01
-0.29
-0.01
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.33
-0.01
MnO

Fe K
0.08
2.59
0.10
FeO

Ni K
0.03
0.91
0.04
NiO

O
0.52
59.97



ﾄｰﾀﾙ
1.22
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100226

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.56
1211396




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.23
0.00
Na2O

Mg K
0.13
9.73
0.22
MgO

Al K
0.00
0.03
0.00
Al2O3

Si K
0.34
21.54
0.72
SiO2

K K
0.00
-0.10
0.00
K2O

Ca K
0.17
7.54
0.24
CaO

Cr K
0.01
0.19
0.01
Cr2O3

Mn K
0.00
-0.06
0.00
MnO

Fe K
0.03
0.99
0.04
FeO

Ni K
-0.02
-0.56
-0.02
NiO

O
0.54
60.91



ﾄｰﾀﾙ
1.19
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100223

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.53
1210218




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.080 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.02
0.00
Na2O

Mg K
0.12
8.98
0.20
MgO

Al K
0.00
0.00
0.00
Al2O3

Si K
0.34
21.56
0.72
SiO2

K K
-0.01
-0.23
-0.01
K2O

Ca K
0.17
7.50
0.23
CaO

Cr K
0.00
0.03
0.00
Cr2O3

Mn K
0.00
0.07
0.00
MnO

Fe K
0.07
2.40
0.10
FeO

Ni K
-0.04
-1.14
-0.05
NiO

O
0.54
60.84



ﾄｰﾀﾙ
1.21
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100355

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.55
1212270




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.35
0.01
Na2O

Mg K
0.12
8.86
0.21
MgO

Al K
0.00
-0.15
0.00
Al2O3

Si K
0.34
21.16
0.73
SiO2

K K
0.00
-0.09
0.00
K2O

Ca K
0.19
8.38
0.27
CaO

Cr K
0.02
0.54
0.02
Cr2O3

Mn K
0.02
0.61
0.02
MnO

Fe K
0.03
0.96
0.04
FeO

Ni K
-0.04
-1.24
-0.05
NiO

O
0.56
60.61



ﾄｰﾀﾙ
1.24
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100935

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.64
1212514




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.30
0.00
Na2O

Mg K
0.13
10.09
0.22
MgO

Al K
0.00
0.20
0.01
Al2O3

Si K
0.30
19.88
0.64
SiO2

K K
0.00
-0.07
0.00
K2O

Ca K
0.13
6.26
0.19
CaO

Cr K
-0.01
-0.48
-0.02
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.19
-0.01
MnO

Fe K
0.14
4.78
0.18
FeO

Ni K
-0.02
-0.58
-0.02
NiO

O
0.51
59.81



ﾄｰﾀﾙ
1.19
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100544

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.62
1210742




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.077 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.02
0.00
Na2O

Mg K
0.14
9.89
0.23
MgO

Al K
0.00
-0.02
0.00
Al2O3

Si K
0.34
20.71
0.73
SiO2

K K
0.00
0.18
0.00
K2O

Ca K
0.19
8.24
0.27
CaO

Cr K
0.02
0.52
0.02
Cr2O3

Mn K
0.01
0.40
0.02
MnO

Fe K
0.04
1.30
0.05
FeO

Ni K
-0.06
-1.67
-0.07
NiO

O
0.57
60.43



ﾄｰﾀﾙ
1.26






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
ｵｰﾅｰ : Administrator
領域 分析領域 6

[image: IncaTemp107][image: IncaTemp106]ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 3

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101023

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.64
1212102




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.094 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.17
0.00
Na2O

Mg K
0.14
9.41
0.24
MgO

Al K
0.00
-0.06
0.00
Al2O3

Si K
0.36
20.54
0.78
SiO2

K K
0.00
0.15
0.00
K2O

Ca K
0.19
7.45
0.26
CaO

Cr K
0.01
0.25
0.01
Cr2O3

Mn K
0.01
0.16
0.01
MnO

Fe K
0.05
1.56
0.07
FeO

Ni K
0.01
0.14
0.01
NiO

O
0.61
60.24



ﾄｰﾀﾙ
1.38
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100565

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.54
1211390




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.41
0.01
Na2O

Mg K
0.12
10.03
0.20
MgO

Al K
0.00
0.18
0.00
Al2O3

Si K
0.28
19.81
0.60
SiO2

K K
0.00
0.18
0.00
K2O

Ca K
0.17
8.36
0.24
CaO

Cr K
0.02
0.66
0.03
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.68
-0.02
MnO

Fe K
0.05
1.73
0.06
FeO

Ni K
-0.02
-0.66
-0.02
NiO

O
0.48
59.97



ﾄｰﾀﾙ
1.10
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100585

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.63
1210350




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.01
0.75
0.01
Na2O

Mg K
0.12
9.82
0.19
MgO

Al K
0.00
0.09
0.00
Al2O3

Si K
0.31
22.52
0.66
SiO2

K K
0.00
0.14
0.00
K2O

Ca K
0.17
8.53
0.23
CaO

Cr K
0.00
0.14
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.60
-0.02
MnO

Fe K
0.01
0.38
0.01
FeO

Ni K
-0.08
-2.86
-0.10
NiO

O
0.48
61.10



ﾄｰﾀﾙ
1.00
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100300

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.63
1210768




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.03
0.00
Na2O

Mg K
0.12
10.25
0.20
MgO

Al K
0.00
0.10
0.00
Al2O3

Si K
0.28
20.76
0.60
SiO2

K K
0.00
0.18
0.00
K2O

Ca K
0.15
7.91
0.21
CaO

Cr K
0.00
0.14
0.00
Cr2O3

Mn K
0.03
1.05
0.04
MnO

Fe K
0.04
1.56
0.05
FeO

Ni K
-0.07
-2.36
-0.08
NiO

O
0.46
60.39



ﾄｰﾀﾙ
1.02






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
ｵｰﾅｰ : Administrator
領域 分析領域 6

[image: IncaTemp115][image: IncaTemp114]ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 7

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99498

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.55
1211880




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.21
0.00
Na2O

Mg K
0.11
8.35
0.18
MgO

Al K
0.00
-0.21
-0.01
Al2O3

Si K
0.32
20.68
0.68
SiO2

K K
0.00
-0.05
0.00
K2O

Ca K
0.18
8.13
0.25
CaO

Cr K
0.01
0.37
0.02
Cr2O3

Mn K
0.00
0.15
0.01
MnO

Fe K
0.03
0.95
0.04
FeO

Ni K
0.03
1.08
0.04
NiO

O
0.53
60.34



ﾄｰﾀﾙ
1.21
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99387

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.66
1210228




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.314 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.15
0.00
Na2O

Mg K
0.11
9.42
0.19
MgO

Al K
0.00
-0.07
0.00
Al2O3

Si K
0.26
18.59
0.56
SiO2

K K
0.00
-0.01
0.00
K2O

Ca K
0.15
7.51
0.21
CaO

Cr K
0.01
0.36
0.01
Cr2O3

Mn K
0.01
0.41
0.01
MnO

Fe K
0.17
6.22
0.22
FeO

Ni K
-0.06
-1.91
-0.07
NiO

O
0.47
59.33



ﾄｰﾀﾙ
1.14
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100249

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.60
1211069




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.085 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.30
0.01
Na2O

Mg K
0.14
9.13
0.23
MgO

Al K
0.03
2.02
0.06
Al2O3

Si K
0.31
17.94
0.67
SiO2

K K
0.00
0.09
0.00
K2O

Ca K
0.18
7.12
0.25
CaO

Cr K
0.01
0.44
0.02
Cr2O3

Mn K
0.00
0.07
0.00
MnO

Fe K
0.04
1.14
0.05
FeO

Ni K
0.08
2.25
0.10
NiO

O
0.59
59.49



ﾄｰﾀﾙ
1.39
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 103.7 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 86752

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.57
1047806




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.19
0.00
Na2O

Mg K
0.12
8.71
0.19
MgO

Al K
0.02
1.69
0.05
Al2O3

Si K
0.31
20.01
0.66
SiO2

K K
0.00
0.11
0.00
K2O

Ca K
0.16
7.17
0.22
CaO

Cr K
-0.01
-0.26
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.02
0.72
0.03
MnO

Fe K
0.07
2.19
0.09
FeO

Ni K
-0.03
-0.83
-0.03
NiO

O
0.53
60.29



ﾄｰﾀﾙ
1.19
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101467

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.57
1211823




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.126, 2.317 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.08
0.00
Na2O

Mg K
0.06
6.88
0.10
MgO

Al K
0.00
0.51
0.01
Al2O3

Si K
0.13
13.02
0.28
SiO2

K K
0.00
-0.10
0.00
K2O

Ca K
0.07
5.17
0.10
CaO

Cr K
0.01
0.30
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.02
-1.15
-0.03
MnO

Fe K
0.46
22.86
0.59
FeO

Ni K
-0.09
-4.30
-0.11
NiO

O
0.32
56.72



ﾄｰﾀﾙ
.94
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100456

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.58
1210691




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.311 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.16
0.00
Na2O

Mg K
0.13
9.10
0.21
MgO

Al K
0.00
0.01
0.00
Al2O3

Si K
0.31
19.33
0.66
SiO2

K K
0.00
-0.07
0.00
K2O

Ca K
0.15
6.46
0.21
CaO

Cr K
0.01
0.38
0.02
Cr2O3

Mn K
0.01
0.29
0.01
MnO

Fe K
0.14
4.30
0.18
FeO

Ni K
0.01
0.30
0.01
NiO

O
0.54
59.74



ﾄｰﾀﾙ
1.30
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100692

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.63
1213670




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.28
0.01
Na2O

Mg K
0.14
10.05
0.24
MgO

Al K
0.00
0.07
0.00
Al2O3

Si K
0.30
18.50
0.65
SiO2

K K
0.01
0.23
0.01
K2O

Ca K
0.19
8.20
0.27
CaO

Cr K
0.02
0.52
0.02
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.32
-0.01
MnO

Fe K
0.06
1.79
0.07
FeO

Ni K
0.05
1.42
0.06
NiO

O
0.55
59.27



ﾄｰﾀﾙ
1.31
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99964

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.61
1211134




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.26
0.00
Na2O

Mg K
0.14
10.11
0.23
MgO

Al K
0.01
0.44
0.01
Al2O3

Si K
0.30
19.50
0.65
SiO2

K K
0.00
-0.10
0.00
K2O

Ca K
0.14
6.38
0.20
CaO

Cr K
0.00
-0.01
0.00
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.39
-0.02
MnO

Fe K
0.09
2.91
0.12
FeO

Ni K
0.04
1.08
0.04
NiO

O
0.53
59.82



ﾄｰﾀﾙ
1.24
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99779

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.63
1210767




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.085 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.01
0.41
0.01
Na2O

Mg K
0.12
8.84
0.21
MgO

Al K
0.01
0.44
0.01
Al2O3

Si K
0.32
19.70
0.68
SiO2

K K
0.00
-0.20
-0.01
K2O

Ca K
0.19
8.20
0.27
CaO

Cr K
0.01
0.38
0.02
Cr2O3

Mn K
0.00
0.10
0.00
MnO

Fe K
0.03
0.90
0.04
FeO

Ni K
0.04
1.21
0.05
NiO

O
0.55
60.00



ﾄｰﾀﾙ
1.28
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99740

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.62
1213020




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.00
0.00
Na2O

Mg K
0.14
9.79
0.23
MgO

Al K
0.00
-0.18
-0.01
Al2O3

Si K
0.33
20.22
0.70
SiO2

K K
0.00
0.00
0.00
K2O

Ca K
0.18
7.72
0.25
CaO

Cr K
0.00
0.01
0.00
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.51
-0.02
MnO

Fe K
0.03
0.88
0.04
FeO

Ni K
0.07
2.00
0.09
NiO

O
0.55
60.07



ﾄｰﾀﾙ
1.27
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99607

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.62
1212087




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.12
0.00
Na2O

Mg K
0.11
8.41
0.19
MgO

Al K
0.01
0.88
0.02
Al2O3

Si K
0.32
20.29
0.68
SiO2

K K
0.00
0.00
0.00
K2O

Ca K
0.15
6.82
0.21
CaO

Cr K
-0.01
-0.20
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.01
0.29
0.01
MnO

Fe K
0.02
0.70
0.03
FeO

Ni K
0.08
2.41
0.10
NiO

O
0.54
60.28



ﾄｰﾀﾙ
1.24
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101621

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.63
1211662




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.084 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.09
0.00
Na2O

Mg K
0.16
11.42
0.27
MgO

Al K
0.00
-0.05
0.00
Al2O3

Si K
0.30
18.13
0.63
SiO2

K K
0.00
0.08
0.00
K2O

Ca K
0.16
6.79
0.22
CaO

Cr K
-0.01
-0.21
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.00
0.12
0.00
MnO

Fe K
0.13
3.96
0.17
FeO

Ni K
0.02
0.71
0.03
NiO

O
0.55
58.96



ﾄｰﾀﾙ
1.32
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 101618

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.59
1212339




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.105, 2.315 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.09
0.00
Na2O

Mg K
0.12
9.41
0.19
MgO

Al K
0.00
0.12
0.00
Al2O3

Si K
0.25
17.66
0.54
SiO2

K K
0.00
0.20
0.00
K2O

Ca K
0.12
6.03
0.17
CaO

Cr K
0.01
0.39
0.01
Cr2O3

Mn K
0.01
0.54
0.02
MnO

Fe K
0.17
6.16
0.22
FeO

Ni K
0.02
0.53
0.02
NiO

O
0.48
58.88



ﾄｰﾀﾙ
1.18
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99410

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.57
1211951




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.076 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.16
0.00
Na2O

Mg K
0.14
10.39
0.22
MgO

Al K
0.00
-0.11
0.00
Al2O3

Si K
0.30
20.06
0.64
SiO2

K K
0.01
0.27
0.01
K2O

Ca K
0.16
7.25
0.22
CaO

Cr K
0.00
0.02
0.00
Cr2O3

Mn K
0.00
0.01
0.00
MnO

Fe K
0.07
2.39
0.09
FeO

Ni K
-0.01
-0.34
-0.01
NiO

O
0.51
59.90



ﾄｰﾀﾙ
1.17
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99529

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.67
1211541




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.119 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.18
0.00
Na2O

Mg K
0.12
9.00
0.20
MgO

Al K
0.00
-0.25
-0.01
Al2O3

Si K
0.32
21.07
0.68
SiO2

K K
0.00
0.20
0.01
K2O

Ca K
0.17
8.04
0.24
CaO

Cr K
0.02
0.70
0.03
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.82
-0.03
MnO

Fe K
0.05
1.54
0.06
FeO

Ni K
-0.01
-0.21
-0.01
NiO

O
0.52
60.55



ﾄｰﾀﾙ
1.17
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100479

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.60
1213448




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.01
0.57
0.01
Na2O

Mg K
0.12
9.50
0.19
MgO

Al K
0.00
0.08
0.00
Al2O3

Si K
0.28
19.78
0.60
SiO2

K K
-0.01
-0.37
-0.01
K2O

Ca K
0.14
7.17
0.20
CaO

Cr K
-0.01
-0.49
-0.02
Cr2O3

Mn K
0.02
0.77
0.03
MnO

Fe K
0.10
3.49
0.13
FeO

Ni K
-0.01
-0.23
-0.01
NiO

O
0.48
59.74



ﾄｰﾀﾙ
1.12
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 95.1 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 79410

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.58
960461




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.083 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.01
0.42
0.01
Na2O

Mg K
0.11
8.02
0.19
MgO

Al K
0.00
0.18
0.01
Al2O3

Si K
0.31
19.10
0.66
SiO2

K K
-0.01
-0.39
-0.01
K2O

Ca K
0.17
7.18
0.23
CaO

Cr K
0.02
0.53
0.02
Cr2O3

Mn K
0.03
0.83
0.03
MnO

Fe K
0.07
2.18
0.09
FeO

Ni K
0.08
2.23
0.10
NiO

O
0.55
59.72



ﾄｰﾀﾙ
1.33
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99156

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.60
1211982




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.02
0.00
Na2O

Mg K
0.11
8.83
0.19
MgO

Al K
0.00
-0.25
-0.01
Al2O3

Si K
0.30
20.40
0.64
SiO2

K K
0.01
0.42
0.01
K2O

Ca K
0.16
7.85
0.23
CaO

Cr K
0.01
0.26
0.01
Cr2O3

Mn K
0.00
-0.07
0.00
MnO

Fe K
0.08
2.90
0.11
FeO

Ni K
-0.01
-0.42
-0.02
NiO

O
0.50
60.10



ﾄｰﾀﾙ
1.16
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 55.1 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 45893

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.62
556218




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.20
0.00
Na2O

Mg K
0.13
9.15
0.22
MgO

Al K
0.00
0.26
0.01
Al2O3

Si K
0.31
18.85
0.67
SiO2

K K
0.01
0.34
0.01
K2O

Ca K
0.18
7.48
0.25
CaO

Cr K
0.02
0.71
0.03
Cr2O3

Mn K
0.02
0.52
0.02
MnO

Fe K
0.08
2.52
0.11
FeO

Ni K
0.03
0.72
0.03
NiO

O
0.57
59.64



ﾄｰﾀﾙ
1.35
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 98689

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.61
1210569




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.05
0.00
Na2O

Mg K
0.15
11.16
0.24
MgO

Al K
0.01
0.55
0.02
Al2O3

Si K
0.28
18.49
0.60
SiO2

K K
0.00
0.12
0.00
K2O

Ca K
0.10
4.60
0.14
CaO

Cr K
-0.01
-0.34
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.02
0.73
0.03
MnO

Fe K
0.11
3.68
0.14
FeO

Ni K
0.06
1.79
0.07
NiO

O
0.51
59.28



ﾄｰﾀﾙ
1.22
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100937

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.64
1211878




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.309 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.29
-0.01
Na2O

Mg K
0.14
9.98
0.23
MgO

Al K
0.00
0.27
0.01
Al2O3

Si K
0.27
17.14
0.58
SiO2

K K
0.00
0.08
0.00
K2O

Ca K
0.12
5.20
0.16
CaO

Cr K
-0.01
-0.29
-0.01
Cr2O3

Mn K
0.03
0.84
0.03
MnO

Fe K
0.25
7.88
0.32
FeO

Ni K
0.02
0.57
0.02
NiO

O
0.53
58.62



ﾄｰﾀﾙ
1.34
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100336

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.66
1211279




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.320 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.01
0.64
0.01
Na2O

Mg K
0.09
7.53
0.15
MgO

Al K
0.02
1.18
0.03
Al2O3

Si K
0.30
21.24
0.64
SiO2

K K
0.00
0.08
0.00
K2O

Ca K
0.11
5.34
0.15
CaO

Cr K
0.00
-0.03
0.00
Cr2O3

Mn K
-0.04
-1.37
-0.05
MnO

Fe K
0.13
4.46
0.16
FeO

Ni K
0.01
0.21
0.01
NiO

O
0.49
60.73



ﾄｰﾀﾙ
1.11
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100525

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.57
1210079




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.314 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.35
0.01
Na2O

Mg K
0.12
8.87
0.20
MgO

Al K
0.00
0.21
0.01
Al2O3

Si K
0.32
20.42
0.68
SiO2

K K
0.00
0.21
0.01
K2O

Ca K
0.16
6.98
0.22
CaO

Cr K
0.00
0.17
0.01
Cr2O3

Mn K
0.00
-0.09
0.00
MnO

Fe K
0.12
3.86
0.15
FeO

Ni K
-0.04
-1.15
-0.05
NiO

O
0.54
60.17



ﾄｰﾀﾙ
1.23
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100035

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.59
1211445




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.17
0.00
Na2O

Mg K
0.12
9.29
0.20
MgO

Al K
0.00
-0.02
0.00
Al2O3

Si K
0.32
21.00
0.69
SiO2

K K
0.00
-0.12
0.00
K2O

Ca K
0.21
9.64
0.29
CaO

Cr K
-0.01
-0.25
-0.01
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.33
-0.01
MnO

Fe K
0.03
1.10
0.04
FeO

Ni K
-0.03
-0.90
-0.04
NiO

O
0.53
60.42



ﾄｰﾀﾙ
1.17
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99908

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.58
1210530




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
省略されたﾋﾟｰｸはありません

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.16
0.00
Na2O

Mg K
0.13
9.70
0.22
MgO

Al K
0.00
0.05
0.00
Al2O3

Si K
0.29
18.41
0.62
SiO2

K K
0.00
-0.03
0.00
K2O

Ca K
0.16
7.38
0.23
CaO

Cr K
0.01
0.34
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.02
-0.53
-0.02
MnO

Fe K
0.09
2.87
0.11
FeO

Ni K
0.08
2.37
0.10
NiO

O
0.53
59.27



ﾄｰﾀﾙ
1.27
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 99146

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.58
1212402




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.075 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.23
0.00
Na2O

Mg K
0.12
9.07
0.21
MgO

Al K
0.00
0.00
0.00
Al2O3

Si K
0.31
19.71
0.67
SiO2

K K
0.00
0.11
0.00
K2O

Ca K
0.19
8.51
0.27
CaO

Cr K
0.01
0.43
0.02
Cr2O3

Mn K
0.02
0.56
0.02
MnO

Fe K
0.04
1.31
0.05
FeO

Ni K
0.02
0.54
0.02
NiO

O
0.54
60.00



ﾄｰﾀﾙ
1.26
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 98262

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.60
1212247




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.080 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.21
0.00
Na2O

Mg K
0.10
8.16
0.17
MgO

Al K
0.00
0.12
0.00
Al2O3

Si K
0.31
22.19
0.67
SiO2

K K
0.00
0.01
0.00
K2O

Ca K
0.19
9.65
0.27
CaO

Cr K
0.00
-0.02
0.00
Cr2O3

Mn K
0.01
0.44
0.02
MnO

Fe K
0.00
0.06
0.00
FeO

Ni K
-0.06
-1.87
-0.07
NiO

O
0.49
61.06



ﾄｰﾀﾙ
1.06
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 98470

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.58
1211860




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.085 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.01
0.00
Na2O

Mg K
0.11
9.06
0.19
MgO

Al K
0.00
0.20
0.01
Al2O3

Si K
0.32
21.97
0.69
SiO2

K K
0.00
-0.07
0.00
K2O

Ca K
0.19
9.14
0.27
CaO

Cr K
0.00
0.18
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.42
-0.02
MnO

Fe K
-0.01
-0.40
-0.01
FeO

Ni K
-0.02
-0.77
-0.03
NiO

O
0.51
61.10



ﾄｰﾀﾙ
1.10
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 100387

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.67
1210355




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.076 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.19
0.00
Na2O

Mg K
0.17
12.13
0.28
MgO

Al K
0.00
0.17
0.01
Al2O3

Si K
0.27
16.51
0.57
SiO2

K K
0.00
0.16
0.00
K2O

Ca K
0.07
2.88
0.09
CaO

Cr K
0.01
0.36
0.02
Cr2O3

Mn K
0.01
0.37
0.02
MnO

Fe K
0.25
7.64
0.32
FeO

Ni K
0.04
1.29
0.06
NiO

O
0.54
58.30



ﾄｰﾀﾙ
1.37
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 120.0 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 98790

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.62
1211550




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.115 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.31
0.01
Na2O

Mg K
0.12
8.56
0.20
MgO

Al K
0.00
-0.11
0.00
Al2O3

Si K
0.34
20.75
0.72
SiO2

K K
0.00
-0.08
0.00
K2O

Ca K
0.20
8.43
0.27
CaO

Cr K
0.00
0.16
0.01
Cr2O3

Mn K
0.01
0.34
0.01
MnO

Fe K
0.01
0.35
0.01
FeO

Ni K
0.03
0.96
0.04
NiO

O
0.56
60.33



ﾄｰﾀﾙ
1.27
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 80.9 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 67181

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.66
818066




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.319 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
0.18
0.00
Na2O

Mg K
0.13
8.92
0.21
MgO

Al K
0.00
0.12
0.00
Al2O3

Si K
0.29
17.53
0.62
SiO2

K K
0.00
-0.04
0.00
K2O

Ca K
0.19
8.08
0.27
CaO

Cr K
0.01
0.22
0.01
Cr2O3

Mn K
-0.01
-0.32
-0.01
MnO

Fe K
0.24
7.37
0.31
FeO

Ni K
-0.03
-0.88
-0.04
NiO

O
0.55
58.82



ﾄｰﾀﾙ
1.37






ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ : ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 1
ｵｰﾅｰ : Administrator
領域 分析領域 11

[image: IncaTemp177][image: IncaTemp176]ｽﾍﾟｸﾄﾙﾗﾍﾞﾙ: ｽﾍﾟｸﾄﾙ 2

ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 83.3 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 69664

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.60
840159




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.316 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.13
0.00
Na2O

Mg K
0.14
9.82
0.23
MgO

Al K
0.00
0.29
0.01
Al2O3

Si K
0.30
18.44
0.64
SiO2

K K
0.00
-0.03
0.00
K2O

Ca K
0.17
7.24
0.23
CaO

Cr K
-0.02
-0.79
-0.03
Cr2O3

Mn K
0.03
0.80
0.03
MnO

Fe K
0.18
5.70
0.24
FeO

Ni K
-0.02
-0.47
-0.02
NiO

O
0.55
59.13



ﾄｰﾀﾙ
1.32
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ﾗｲﾌﾞﾀｲﾑ 75.8 s

収集ｼﾞｵﾒﾄﾘ[度] :
 試料傾斜角 = 0.0
 方位角 = 0.0
 ｴﾚﾍﾞｰｼｮﾝ = 30.0

 加速電圧 = 10.00 kV 

 ｽﾍﾟｸﾄﾙ全ｶｳﾝﾄ数 = 63846

ｻﾝﾌﾟﾙﾃﾞｰﾀ :
ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
3.8
53.65
764847




最適化ﾃﾞｰﾀ : ｺﾊﾞﾙﾄ K線




ｴﾈﾙｷﾞｰ[eV]
分解能[eV]
ｶｳﾝﾄ数
ｽﾄﾛｰﾌﾞ :
.1
53.96
498142
最適化元素 :
6926.7
142.17
16696

ｽﾍﾟｸﾄﾙ処理 : 
定量計算に使用されていないﾋﾟｰｸ : 2.311 keV

処理ｵﾌﾟｼｮﾝ : 酸素 ｽﾄｲｷｵﾒﾄﾘ
繰り返し回数 = 1

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ :
Na    Albite   1999/06/01
Mg    MgO   1999/06/01
Al    Al2O3   1999/06/01
Si    SiO2   1999/06/01
K    MAD-10 Feldspar   1999/06/01
Ca    Wollastonite   1999/06/01
Cr    Cr   1999/06/01
Mn    Mn   1999/06/01
Fe    Fe   1999/06/01
Ni    Ni   1999/06/01

元素
質量濃度
原子数
化合物
化学式

   
[%]
濃度[%]
濃度[%]
   

Na K
0.00
-0.06
0.00
Na2O

Mg K
0.15
11.17
0.24
MgO

Al K
0.00
0.00
0.00
Al2O3

Si K
0.25
16.32
0.53
SiO2

K K
0.00
0.20
0.01
K2O

Ca K
0.09
4.25
0.13
CaO

Cr K
-0.01
-0.45
-0.02
Cr2O3

Mn K
0.01
0.31
0.01
MnO

Fe K
0.30
10.02
0.39
FeO

Ni K
0.01
0.23
0.01
NiO

O
0.50
58.01



ﾄｰﾀﾙ
1.31
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